
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ 

ЛОМА И ОТХОДОВ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ в 2023 году 

тонн 

 Образовалось  

лома и отходов 

Использовано  

лома и отходов 

Отходы и лом цветных металлов - 

всего 24840,0 24153,8 

      в том числе:   

медные 2152,4 2115,1 

никелевые 59,7 69,5 

алюминиевые 5805,0 5470,3 

свинцовые 9054,0 8920,8 

цинковые 71,3 73,6 

оловянные 0,3 0,3 

других металлов 7697,3 7504,2 

Отходы и лом черных металлов - 

всего 195017,9 189994,7 

      в том числе:   

чугуна 519,3 467,9 

легированной стали 1934,6 1952,1 

оборотный лом - - 

токарная стружка, обрезки, ломаная 

стружка, отходы  

фрезерной обработки,  

опилки, отходы обрезки   

и штамповки,  

пакетированные и  

непакетированные   10582,0 10816,9 

прочие отходы и лом 181982,0 176757,8 

 


